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СЕКЦИЯ ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ 

	Пленарное заседание (1030 – 1825)
Председатели: академик Банных Олег Александрович, профессор Глезер Александр Маркович

	Время
	Авторы
	Название доклада
	Учреждение

	1030-1045
	ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ ДИРЕКТОРА ИМЕТ РАН 

АКАДЕМИКА КОНСТАНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА СОЛНЦЕВА

	1045-1120
	Банных Олег Александрович
	НОВЫЙ КЛАСС ПЕРСПЕКТИВНЫХ СТАЛЕЙ
	ИМЕТ РАН

	1120-1150
	Глезер Александр Маркович
	МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОКРИСТАЛЛОВ
	ЦНИИчермет им. И.П.Бардина

	1150-1215
	Рыбин Валерий Васильевич 
	ФИЗИКА ОБРАЗОВАНИЯ ФРАГМЕНТИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ ПРИ БОЛЬШИХ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЯХ
	ЦНИИ КМ «Прометей»

	1215-1240
	Карпов Михаил Иванович
	ОСОБЕННОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ МНОГОСЛОЙНЫХ НАНОСТРУКТУРНЫХ КОМПОЗИТОВ
	Институт физики твердого тела РАН

	1240-1305
	Колобов Юрий Романович
	ВЛИЯНИЕ ДИФФУЗИОННО - КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ СУБМИКРО- И НАНОСТРУКТУР НА РАЗВИТИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
	Бел.ГУ

	Перерыв 1305-1400

	1400-1425
	Панин Алексей Викторович,

Шугуров Артур Рубинович,

Козельская Анна Ивановна
	МЕЗОМЕХАНИКА ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК
	Институт физики прочности и материаловедения СО РАН

	1425-1450
	Луковкин Геннадий Максимович
Колмаков Алексей Георгиевич
	THE METHOD OF CALCULATION OF THE TEMPERATURE SPECTRA OF DEFORMATION MODES OF THE MATERIALS
	МГУ им. М.В. Ломоносова, 

ИМЕТ РАН

	1450-1515
	Андриевский Ростислав Александрович
	МОГУТ ЛИ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ РАБОТАТЬ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ?
	Институт проблем химической физики РАН

	1515-1540
	Головин Юрий Иванович
	РАЗМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ В НАНОМЕХАНИКЕ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ПРИРОД
	Тамбовский ГУ им. Г.Р.Державина

	1540-1605
	Тихомиров Алексей Александрович
	СКАНИРУЮЩАЯ ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ
	ЗАО "НТ-МДТ"

Нанотехнология МДТ

	1605-1630
	Глезер Александр Маркович
	ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖУРНАЛА «ДЕФОРМАЦИЯ И РАЗРУШЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ»
	Издательство «Наука и технологии»

	1630-1655
	Одесский Павел Дмитриевич
	РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННОЙ СТАНДАРТНОЙ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ Z-СВОЙСТВ ПРОКАТА П\БОЛЬШИХ ТОЛЩИН 
	ЦНИИ строительных конструкций

	1655-1720
	Романов Александр Никитович
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ И РАЗРУШЕНИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
	Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН

	1720-1745
	Мышляев Михаил Михайлович
	ПРИРОДА СВЕРХПЛАСТИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ В МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ
	ИМЕТ РАН

	1745-1825
	Дискуссия


12 октября, понедельник, Малый конференц–зал (к. 313)

	Вечернее заседание (1400 – 1750)

СЕКЦИЯ ″Компьютерное моделирование и математические методы описания структуры и механического поведения материалов и наноматериалов ″

Председатели: чл.-кор. Карпов Михаил Иванович, д.т.н. Кабалдин Юрий Георгиевич, 

                           д.т.н. Юсупов Владимир Сабитович

	Время
	Авторы
	Название доклада
	Организация

	1400-1420
	Кабалдин Ю.Г., Муравьев С.Н.
	ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ АТОМНОЙ СБОРКИ НАНОСТРУКТУР
	Комсомольский–на-Амуре технический университет

	1420-1440
	Temis J.M.,
Azmetov Kh.Kh.,
Zuzina V.M.
	MATHEMATICAL SIMULATION OF STRUCTURE MATERIAL WITH INCLUSIONS
	Central institute of aviation motors

	1440-1450
	Агафонов С.К., Речкин В.Н., Чембаров А.И.
	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ РАСЧЁТА УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ ТЕРМОСИЛОВОМ НАГРУЖЕНИИ
	ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, г.Саров, Нижегородская обл

	1450-1500
	Гиляров В.Л.,

Слуцкер А.И. 
	ЭНЕРГЕТИКА КВАНТОВОГО АНГАРМОНИЧЕСКОГО ОСЦИЛЛЯТОРА ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ
	ФТИ им. А.Ф. Иоффе

	1500-1510
	Багмутов В.П.,

Захаров И.Н.,

Иванников А.Ю.
	МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛА В УСЛОВИЯХ ТЕМПЕРАТУРНО-СИЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ
	Волгоградский государственный технический университет

	1510-1520
	Перельмутер M. Н.
	МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ НАНОМАТЕРАЛОВ
	Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН

	1520-1530
	Бетехтин В.И.,

Бутенко П.Н.,

Варкентин М.А.
	АНИЗОТРОПИЯ ФРАКТАЛЬНОСТИ РЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ НАГРУЖЕННЫХ ФОЛЬГ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЁКОЛ Fe77Ni1Si9B13 и Fe70Cr15B15
	Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, 194021 Санкт-Петербург

	1530-1540
	Панин В.Е., Моисеенко Д.Д.,

Максимов П.В., Бикинеев Г.Ш.
	ДИСКРЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ СИСТЕМ С ТЕРМОБАРЬЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ: ПРИЛОЖЕНИЕ МЕТОДА ВОЗБУДИМЫХ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ
	Институт физики прочности и материаловедения СО РАН

	1540-1550
	Псахье С.Г.,

Зольников К.П.,

Крыжевич Д.С.
	КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ КАСКАДОВ АТОМНЫХ СОУДАРЕНИЙ В КРИСТАЛЛИТАХ ВАНАДИЯ
	Институт физики прочности и материаловедения СО РАН

	1550-1600
	Луцык В.И.,

Зеленая А.Э.
	КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ Т-Х-У ДИАГРАММ С РАССЛОЕНИЕМ РАСПЛАВА
	Отдел физических проблем при Президиуме Бурятского научного центра СО РАН

	Перерыв 1600-1630

	1630-1640
	Петров М.Г.
	МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА НЕУПРУГОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ
	Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина

	1640-1650
	Макаров П.В.
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ФРАКТАЛЬНОЙ ДЕЛИМОСТИ ТВЁРДЫХ ТЕЛ И СРЕД
	Институт физики прочности и материаловедения СО РАН

	1650-1700
	Колбасников Н.Г.

Боровков А.И., 

Зотов О.Г.,

Немов А.С., 

Лукьянов А.А.
	КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЯЗКОГО И ХРУПКОГО РАЗРУШЕНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ ПАДАЮЩИМ ГРУЗОМ
	Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

	1700-1710
	Гарбер Э.А.,

Ягудин И.В.
	РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ ПРИ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКЕ ТОНКИХ СТАЛЬНЫХ ПОЛОС МЕТОДОМ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА
	Череповецкий государственный университет

	1710-1720
	Голубчик Р.М.,

Меркулов Д.В.,

Чепурин М.В.,

Медведев Е.К.,

Стешенко А.С.
	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ПРОШИВКИ ЗАГОТОВОК В КОСОВАЛКОВЫХ СТАНАХ
	Московский энергетический институт (технический университет)

	1720-1730
	Афонин А.Н.
	МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛА ЗАГОТОВКИ ПРИ РЕЗЬБОФОРМООБРАЗОВАНИИ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
	ГОУ ВПО Орловский государственный технический университет

	1730-1740
	Заводинский В.Г.
	МОДЕЛИРОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА: СТРУКТУРА, ЭНЕРГЕТИКА, ТВЕРДОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ КОБАЛЬТА
	Институт материаловедения ХНЦ ДВО РАН

	1740-1750
	Смирнов А.С.,

Коновалов А.В.
	МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕОЛОГИИ СПЛАВА АМГ6 С УЧЕТОМ ДИНАМИЧЕСКОГО ДЕФОРМАЦИОННОГО СТАРЕНИЯ
	Институт машиноведения уро ран


13 октября, вторник, Большой конференц–зал

	Утреннее заседание (1000 – 1400)

СЕКЦИЯ ″ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА НАНО-, МИКРО-, И МАКРОУРОВНЯХ. СТАДИЙНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ НАГРУЖЕНИЯ″

Председатели: д.т.н. Панин Алексей Викторович, д.т.н. Терентьев Владимир Федорович,
[image: image1.png]


д.т.н. Матюнин Вячеслав Михайлович

	Время
	Авторы
	Название доклада
	Организация

	1000-1020
	Матюнин В.М.
	ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРНОГО ФАКТОРА НА МЕХАНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ И ВДАВЛИВАНИИ
	Московский энергетический институт(технический университет)МЭИ(ТУ)

	1020-1040
	Трощенко В.Т. 
	УСТАЛОСТНАЯ ВЯЗКОСТЬ РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛОВ
	Институт проблем прочности им. Г.С.Писаренко НАН Украины 

	1040-1055
	Дуб С.Н.,

Новиков Н.В.,

Шмегера С.В.,

Засимчук И.К.
	ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ МАТЕРИАЛОВ НА НАНОУРОВНЕ
	Институт сверхтвердых материалов НАН Украины

Институт металлофизики НАН Украины

	1055-1110
	Туманов Н.В., 

Лаврентьева М.А.,

Черкасова,

Серветник А.Н.
	УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ ТРЕЩИН МАЛОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ: ТЕОРИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ
	Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ),

	1110-1125
	Елсукова Т.Ф.,

Панин В.Е.
	НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЕТА МАСШТАБНЫХ УРОВНЕЙ ПОВОРОТНЫХ МОД ДЕФОРМАЦИИ ПОЛИКРИСТАЛЛОВ ПРИ АНАЛИЗЕ УРАВНЕНИЯ ХОЛЛА-ПЕТЧА
	Институт физики прочности и материаловедения СО РАН

	1125-1140
	Романов А.Н.,

Филимонова Н.И.
	ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ХАРАКТЕР ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РАЗРУШЕНИЯ
	Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН

	Перерыв 1140-1200

	1200-1215
	Кабалдин Ю.Г., Муравьев С.Н.
	КВАНТОВЫЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССАМ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ УСТАЛОСТНОМ НАГРУЖЕНИИ
	Комсомольский – на- Амуре технический университет

	1215-1230
	Игнатович С.Р.,

Карускевич М.В.,

Юцкевич С.С.,

Маслак Т.П.
	ДЕФОРМАЦИОННЫЙ РЕЛЬЕФ ПОВЕРХНОСТИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УСТАЛОСТНОЙ ПОВРЕЖДЕННОСТИ АВИАЦИОННЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ
	Украина, Национальный авиационный университет

	1230-1245
	Походня И.К.,

Игнатенко А.В.
	ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОРОДНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЛАСТИЧНОСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ СУБМИКРОТРЕЩИНЫ В ОЦК МЕТАЛЛАХ
	Киев, Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины

	1245-1300
	Коноваленко Ив.С,

Зольников К.П.,

Псахье С.Г.
	МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОСТРУКТУР
	Институт физики прочности

и материаловедения СО РАН

	1300-1315
	Бондарь М.П.,

Карпов Е.В.,

Мержиевский Л.А.
	ПРОЦЕССЫ НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖЛЕНИЙ ПРИ ДЕФОРМИРОВАНИИ МЕЗОКОМПОЗИТА
	Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск.

	1315-1330
	Корнет Е.В.,

Иванов Ю.Ф.,

Семин А.П.,

Воробьев С.В. 
	СТАДИЙНОСТЬ ДЕФОРМАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ И СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ СОСТОЯНИЯ ЗАКАЛЕННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ
	ГОУВПО «Сибирский государственный индустриальный университет»,

Институт сильноточной электроники СО РАН

	1330-1345
	Горбатых В.П.,

Иванов С.О.
	ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ АКТИВАЦИОННЫМ ОБЪЕМОМ И КОЭФФИЦИЕНТОМ ИНТЕНСИВНОСТИ НАПРЯЖЕНИИ ПРИ РАЗРУШЕНИИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ
	МЭИ (ТУ)

	1345-1400
	Разоренов С.В.,

Гаркушин Г.В.,

Игнатова О.Н.
	ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ЗЕРНА НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЦК И ОЦК МЕТАЛЛОВ ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
	Институт проблем химической физики РАН

	Перерыв 1400-1445


13 октября, вторник, Большой конференц–зал 

	Вечернее заседание (1445 – 1750)

СЕКЦИЯ ″ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА НАНО-, МИКРО-, И МАКРОУРОВНЯХ. СТАДИЙНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ НАГРУЖЕНИЯ″

Председатели: д.т.н. Панин Алексей Викторович, д.т.н. Терентьев Владимир Федорович,
 д.т.н. Матюнин Вячеслав Михайлович

	1445-1500
	Мурашов М.В.,

Панин С.Д.
	ДЕФОРМАЦИЯ ПРИ КОНТАКТЕ ДВУХ ШЕРОХОВАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
	Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана

	1500-1515
	Тарасов С.Ю.,

Колубаев А.В.
	СДВИГОВАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ И НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ В ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ МАТЕРИАЛА ПРИ ТРЕНИИ СКОЛЬЖЕНИЯ
	Институт физики прочности и материаловедения СО РАН

	1515-1530
	Петухов А.Н.
	ОСОБЕННОСТИ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ И РАЗРУШЕНИЕ В ЗОНЕ ФРЕТТИНГ-УСТАЛОСТИ ДЕТАЛЕЙ
	ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»

	1530-1545
	Савченков Э.А.,

Айткулов Р.Р.
	МИКРОДЕФОРМАЦИЯ И ФРАКТОГРАФИЯ ИЗЛОМОВ СТАЛИ ПРИ ЧИСТОМ СДВИГЕ И РАЗЛИЧНОЙ ФУГИТИВНОСТИ ВНЕДРЕННОГО ВОДОРОДА
	Оренбургский государственный университет

	1545-1600
	Жаркова Н.А.
	ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА НА СТРУКТУРУ ЗОНЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ ОДНООСНОГО РАСТЯЖЕНИЯ. 
	Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН

	Перерыв 1600-1620

	1620-1635
	Ботвина Л.Р.,

Жаркова Н.А.,

Тютин М.Р.,

Солдатенков А.П.
	КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ ПОВРЕЖДЕННОСТИ И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПАРАМЕТРОМ КУМУЛЯТИВНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОТРЕЩИН
	Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН

	1635-1650
	Гончукова Н.О.

Ратушняк С.Л.
	ДЕФОРМАЦИЯ, СТАРЕНИЕ, КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ АМОРФНЫХ СПЛАВОВ
	Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН

	1650-1705
	Лычагин Д.В.,

Алферова Е.А.,

Голосова Т.Н.,

Лычагин А.Д.,

Старенченко В.А.
	ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ НЕОДНОРОДНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ГЦК-МОНОКРИСТАЛЛОВ, ДЕФОРМИРОВАННЫХ СЖАТИЕМ
	Томский государственный архитектурно-строительный университет

	1705-1720
	Зариковская Н.В.
	ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО АЛЮМИНИЯ
	Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)

	1720-1735
	Кузнецов П.В.,

Петракова И.В.
	ТВИДОВАЯ СТРУКТУРА НА ПОВЕРХНОСТИ МОНОКРИСТАЛЛОВ АЛЮМИНИЯ КУБИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ РАСТЯЖЕНИИ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГРИНФЕЛЬДА.
	Института физики
прочности и материаловедения СО РАН (ИФПМ СО РАН)

	1735-1750
	Бондаренко Н.Г.,

Векилов Ю.Х. ,

Красильников О.М.
	УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ И УПРУГИЕ ПОСТОЯННЫЕ ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА ВАНАДИЯ В МЕГАБАРНОМ ДИАПАЗОНЕ
	ГТУ Московский институт стали и сплавов


13 октября, вторник, Малый конференц–зал (к. 313)
	Утреннее заседание (1000 – 1125)
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И

«СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И НОВЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И НАНОМАТЕРИАЛОВ»

Председатели: д.т.н. Хейфец Михаил Львович, д.т.н. Рощупкин Владимир Владимирович,
д.ф.-м.н. Алехин Валентин Павлович

	Время
	Авторы
	Название доклада
	Организация

	1000-1015
	Lichtenberger R.,

Геров В.В. 
	ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛЕЙ ДЕФОРМАЦИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИАЛА ПРИ ИСПЫТАНИЯХ
	 Limess Messtechnik&Software GmbH 

ООО "Новатест"

	1015-1030
	Кудрявцев Е.М.

Зотов С.Д.

Лебедев А.А.

Ляховицкий М.М.

Рощупкин В.В.
	АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ КАК МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ МЕДЛЕННЫХ УЕДИНЁННЫХ УПРУГИХ ВОЛН С ДИСКРЕТНЫМИ СКОРОСТЯМИ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ В МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ
	Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, 

Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова РАН, : 

	1030-1045
	Витязь П.А.,

Хейфец М.Л.,

Премент Г.Б.
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРА 
	Президиум НАН Беларуси,

Полоцкий государственный университет

	1045-1055
	Петухов А.И.,

I. McEnteggart,

Геров В.В.
	ВЛИЯНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ОСИ НАГРУЖЕНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА ЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ
	МАИ

 Instron, Великобритания ООО "Новатест"

	1055-1110
	Волченкова В.А.,

Казенас Е.К.,

Кряжков И.И. и др.
	ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ В СПЛАВАХ НА ОСНОВЕ МАГНИЯ
	ИМЕТ РАН

	1110-1125
	Дубов А.А.
	КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ И ОЦЕНКА РЕСУРСА ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКЦИЙ В СТАНДАРТАХ РОССИИ
	ООО «Энергодиагностика»

	1125 – 1325

	Семинар и выставка современного оборудования для исследований материалов корпорации INSTRON

	Перерыв 1325-1420


13 октября, вторник, Малый конференц–зал (к. 313)

	1420 – 1500

	Семинар и выставка современного оборудования для исследований материалов фирмы LIMESS GmbH, Германия


	Вечернее заседание (1505 – 1745)

СЕКЦИЯ «ОЦЕНКА РЕСУРСА ДЕТАЛЕЙ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ, КОНСТРУКЦИЙ ПРИБОРОВ, ТЕХНОЛОГИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ ПРОЦЕССЫ РАЗРУШЕНИЯ, СПОСОБЫ БОРЬБЫ С КАТАСТРОФИЧЕСКИМ РАЗРУШЕНИЕМ»

И

«СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И НОВЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И НАНОМАТЕРИАЛОВ»

Председатели: д.т.н. Хейфец Михаил Львович д.т.н. Рощупкин Владимир Владимирович,
д.ф.-м.н. Алехин Валентин Павлович

	Время
	Авторы
	Название доклада
	Организация

	1505-1515
	Коноваленко И.С, 

Смолин А.Ю.,

Дмитриев А.И., 

Псахье С.Г.
	ОБ ОЦЕНКЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ПОРИСТОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ 
	Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН 

	1515-1525
	Ермишкин В.А.

Мурат Д.П.,

Тамайо П.
	ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛОВ
	ИМЕТ РАН

ИПН, Мехико, Мексика

	1525-1535
	Садыков Р. А.,

Клементьев Е.С., Кузнецов С.П. и др.
	РЕНТГЕНО- И НЕЙТРОНОГРАФИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ИЯИ РАН ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ
	Институт ядерных исследований РАН

	1535-1545
	Бледнова Ж.М.,

Галкин В.В.,

Махутов Н.А.,

Проценко Н.А.
	КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕСУРСА ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	Кубанский государственный технологический университет

ОАО «Сатурн» (Краснодар) 

Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН

	1545-1555
	Чирков Ю.А.,

Кушнаренко В.М.,

Щепинов Д.Н.,

Швец А.В.
	СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРУШЕНИЮ МЕТАЛЛА ТРУБ, СОДЕРЖАЩИХ ДЕФЕКТЫ
	Оренбургский государственный университет

	1555-1605
	Meisner L.L.,

Dementyeva M.G.
	ESTIMATION OF MICRODISTORTIONS AND STRESSES OF THE 1ST KIND INDUCED BY ELECTRON BEAM IN THE SUBSURFACE LAYERS OF THE SAMPLES OF TINI WITH THE MOLYBDENUM COATINGS
	Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (ИФПМ СО РАН)

	1605-1615
	Дубров М.Н.,

Александров Д. В.
	РАЗРАБОТКА ЛАЗЕРНО-ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ НАНОСТРУКТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
	Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН

	1615-1625
	Карабутов А.А.,

Кобелева Л.И.,

Подымова Н.Б.,

Чернышова Т.А.
	КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОРИСТОСТИ НА ЛОКАЛЬНЫЕ УПРУГИЕ МОДУЛИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, УПРОЧНЕННЫХ ЧАСТИЦАМИ, ЛАЗЕРНЫМ ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
	Международный учебно-научный лазерный центр МГУ им. М.В.Ломоносова 

	Перерыв 1625-1635

	1635-1645
	Гончарук В.А.,

Кухаренко Ю.А.,

Сбойчаков А.М.
	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ В НАПРЯЖЕННОМ НЕЛИНЕЙНО УПРУГОМ ТЕЛЕ ПО СПЕКТРУ И ЗАТУХАНИЮ ЗВУКОВЫХ ВОЛН
	Институт физики Земли РАН

МГУ им. М.В.Ломоносова

	1645-1655
	Рехвиашвили С.Ш.,

Шомахов З.В.,

Кармоков А.М
	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОУПРУГИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОВ ЗОНДОВЫМ АКУСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
	Кабардино-Балкарский госуниверситет

	1655-1705
	Старков В.В.,

Иржак Д.В.,

Рощупкин Д.В. 
	ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ ФОТОННЫХ СТРУКТУР МЕТОДАМИ РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИФРАКТОМЕТРИИ
	ИПТМ РАН

	1705-1715
	Албаут Г.Н.,
	АНАЛИЗ НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ В ЗОНАХ ПРЕДРАЗРУШЕНИЯ.
	Сибстрин

	1715-1725
	Албаут Г.Н.,

Табанюхова М.В.
	ФОТОУПРУГИЙ АНАЛИЗ НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ БАЛОК С ТРЕЩИНАМИ
	Сибстрин

	1725-1735
	Албаут Г.Н.,

Харинова Н.В.

Ахметзянов М.Х.
	ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗИНОВЫХ ПОЛОС С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТРЕЩИНОЙ-РАЗРЕЗОМ МЕТОДОМ НЕЛИНЕЙНОЙ ФОТОУПРУГОСТИ
	Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

	1735-1745
	Гладков С.О. 
	ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ МОДУЛЯ ЮНГА
	Московский государственный областной университет


13 октября, вторник, Библиотека
	Утреннее заседание (1000 – 1330)

СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОСТРУКТУРНЫХ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ»

И

«ПРОЧНОСТЬ И ПЛАСТИЧНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И НАНОМАТЕРИАЛОВ»

Председатели: чл.-корр. Алымов Михаил Иванович, д.т.н. Андриевский Ростислав Александрович, д.ф.-м.н. Милейко Сергей Тихонович

	Время
	Авторы
	Название доклада
	Организация

	1000-1020
	Андриевский Р.А.

Калинников Г.В.
	НАНОРАЗМЕРНЫЙ КАРБИД КРЕМНИЯ – НОВЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТРАДИЦИОННОГО КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
	Институт проблем химической физики РАН

	1020-1040
	Милейко С.Т.,

Колчин А.А.,

Кийко В.М.
	ПОЛЗУЧЕСТЬ ОКСИД-НИКЕЛЕВЫХ КОМПОЗИТОВ
	Институт физики твёрдого тела РАН, 

	1040-1055
	Черногорова О.П., 

Дроздова Е.И., Овчинникова И.Н., 

Никулин А.В.
	ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИИ СВЕРХУПРУГИХ ТВЕРДЫХ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ФУЛЛЕРЕНОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
	ИМЕТ РАН

	1055-1110
	Быков П.А.,

Карелин Ф.Р.,

Чопоров В.Ф.,

Портная З.Н.,

Кондратюк М.С.,

Байкалов К.О.,

Кобелева Л.И.,

Чернышова Т.А.
	ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПУТЁМ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
	ИМЕТ РАН

	1110-1125
	Псахье С.Г.,

Зольников К.П.,

Крыжевич Д.С.,

Абдрашитов А.В.
	ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ В ПРОЦЕССЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДРЫВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ
	ИФПМ СО РАН

	1125-1140
	Степанова И.В.,

Панина С.В.,

Корчагина М.А.
	ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ НАНОКОМПОЗИТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ КОМБИНАЦИЕЙ МЕТОДОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ И САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА
	Институт физики прочности и материаловедения СО РАН

	Перерыв 1140-1200

	1200-1215
	Колесников Н.Н.,

Борисенко E.Б,

Борисенко Д.Н.,

Тимонина А.В.,

Шевченко С.А.
	FABRICATION AND PROPERTIES OF LEAD TELLURIDE CERAMICS
	ИФТТ РАН

	1215-1230
	Скрипняк В.А.,

Скрипняк Е.Г.,

Скрипняк В.В.,

Пасько Е.Г.
	ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ПОРИСТОСТИ НА ЛОКАЛИЗАЦИЮ ДЕФОРМАЦИИ НАНОКЕРАМИКИ ПРИ УДАРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
	Томский государственный университет

	1230-1245
	Михайловский К.В.
	ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ОБЪЕМА КРОМКИ КРЫЛА МКА ИЗ УГЛЕРОД-КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА МИКРОУРОВНЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НАГРУЗКИ
	МГТУ им. Н.Э. Баумана

	1245-1300
	Васенев В.В.,

Мироненко В.Н.,

Квитка Е.В.,

Бутрим В.Н.,

Скуридина Н.В.
	НЕУПРУГИЕ ЭФФЕКТЫ В ОБЛАСТИ МИКРОДЕФОРМАЦИИ ПОРОШКОВЫХ КОМПОЗИТОВ Al-Si
	ГОУ ВПО МИСИС

ОАО «Композит»

	1300-1315
	Колосов В.Н.,

Орлов В.М.,

Мирошниченко М.Н.,

Прохорова Т.Ю.,
	МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНОДОВ ОБЪЕМНО-ПОРИСТЫХ КОНДЕНСАТОРОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ НАНОРАЗМЕРНЫХ ТАНТАЛОВЫХ ПОРОШКОВ
	Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева КНЦ РАН

	1315-1330
	Луцык В.И.,

Воробьева В.П.
	ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ГЕТЕРОГЕННОГО МАТЕРИАЛА В ТРОЙНЫХ СИСТЕМАХ С ПОЛИМОРФИЗМОМ
	Отдел физических проблем при Президиуме Бурятского научного центра СО РАН

	Перерыв 1330-1415


13 октября, вторник, Библиотека
	Вечернее заседание (1415 –1630)

СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОСТРУКТУРНЫХ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ»

И

«ПРОЧНОСТЬ И ПЛАСТИЧНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И НАНОМАТЕРИАЛОВ»

Председатели: чл.-корр. Алымов Михаил Иванович, д.т.н. Андриевский Ростислав Александрович, д.ф.-м.н. Милейко Сергей Тихонович

	Время
	Авторы
	Название доклада
	Организация

	1415-1430
	Попов В.А.

Зайцев В.А.,

Просвиряков А.С.,

Самошина М.Е.,

Ходос И.И.,

Ковальчук М.Н.
	РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕФОРМИРОВАНИЯ МЕДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С НАНОРАЗМЕРНЫМИ УПРОЧНЯЮЩИМИ ЧАСТИЦАМИ
	ГОУ ВПО Государственный технологический университет «Московский институт стали и сплавов»

	1430-1445
	Гришин Н.Н.,

Бастрыгина С.В.,

Белогурова О.А.,

Конохов Р.В.
	РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ФУТЕРОВКИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В.Тананаева

Кольского научного центра РАН (ИХТРЭМС КНЦ РАН)

	1445-1500
	Оглезнева С.А.,

Штейникова В.В.
	ЭЛИНВАР, ПОЛУЧЕННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОПОРОШКОВ
	Научный центр порошкового материаловедения ГОУ ВПО ПГТУ

	1500-1515
	Шалунов Е.П.,

Шведов М.А.,
	ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ С СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ И ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННОЙ НАНОСТРУКТУРОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕАКЦИОННОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЛЕГИРОВАНИЯ
	ООО «Центр научных исследований инновационных материалов и технологий «ДИСКОМ»

ФГОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова»

	Перерыв 1515-1530

	1530-1545
	Дудкин Б.Н.,

Бугаева А.Ю.,

Зайнуллин Г.Г.
	МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПОЗИТА, АРМИРОВАННОГО АЛЮМООКСИДНЫМИ НАНОВОЛОКНАМИ
	Институт химии Коми НЦ УрО РАН

	1545-1600
	Маслов В.П.,

Родичев Ю.М.
	МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДЕТАЛЕЙ ИЗ НАНОСТЕКЛОКЕРАМИКИ С ПРАКТИЧЕСКИ НУЛЕВЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ  ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСШИРЕНИЯ
	Институт физики полупроводников им. В.Е.Лашкарева НАН Украины

	1600-1615
	Кугаенко О.М.,

Петраков В.С.,

Бузанов О.А.,

Егоров В.Н.,

Сахаров С.А.,

Поздняков М.Л.
	РАЗРУШЕНИЕ КРИСТАЛЛОВ ЛАНТАН-ГАЛЛИЕВОГО ТАНТАЛАТА ПРИ МЕХАНИЧЕСКИХ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
	 «Московский Государственный Институт Стали и Сплавов»

«Фомос-Материалс», 

НИИ КМ «Прометей», 

	1615-1630
	Кугаенко О.М.,

Петраков В.С.,

Васильева Л.А.
	ПОВЫШЕНИЕ УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПРОХОДНОЙ ОПТИКИ ЛАЗЕРОВ СРЕДНЕГО ИК ДИАПАЗОНА ПОСЛЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
	«Московский Государственный Институт Стали и Сплавов»,

 Россия, Волгоградская государственная архитектурно-строительная академия 


14 октября, среда, Большой конференц–зал

	Утреннее заседание (1000 – 1320)

СЕКЦИЯ «РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА МАТЕРИАЛОВ И НАНОМАТЕРИАЛОВ, ОСНОВАННЫХ НА ПРОЦЕССАХ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ»
И

«ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ С УЧАСТИЕМ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ»

Председатели: чл.-корр. Бурханов Геннадий Сергеевич, чл.-корр Гречников Федор Васильевич,
 д.т.н. Юсупов Владимир Сабитович

	Время
	Авторы
	Название доклада
	Организация

	1000-1020
	Гречников Ф.В.,

Арышенский Е.В.
	ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ МЕЖДЕФОРМАЦИОННЫХ ПАУЗ НА РАЗУПРОЧНЕНИЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ КОЛЕЦ ГТД
	Самарский государственный аэрокосмический университет, 

	1020-1035
	Голубчик Р.М.,

Клемперт Е.Д.,

Меркулов Д.В.,

Новиков М.В.,

Медведев Е.К.
	ОЦЕНКА РЕЖИМОВ ПРОШИВКИ ЗАГОТОВОК ПРИ ВИНТОВОЙ ПРОКАТКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСПЫТАНИЙ НА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ КРУЧЕНИЕ
	Московский энергетический институт (технический университет)

	1035-1045
	Бабичева Р.И,

Мулюков Х.Я. 
	ТЕРМИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ СПЛАВА TI - 49,8 % NI ПОСЛЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
	Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, г. Уфа

	1045-1055
	Галышев С.Н.,

Столин А.М.,

Бажин П.М.,

Зарипов Н.Г.
	ПОЛУЧЕНИЕ МАКРОСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИДА НИКЕЛЯ МЕТОДОМ СВОБОДНОГО СВС-СЖАТИЯ
	Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН, г. Черноголовка

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа

	1055-1105
	Рихтер Д.В,

Савельев А.C,

Первухина О.Л.,

Первухин Л.Б
	СВАРКА ВЗРЫВОМ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ СТАЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОМЕЖУТОЧНОГО СЛОЯ
	ИСМАН

	1105-1115
	Сайков И.В.,

Первухина О. Л.,

Первухин Л.Б.
	ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИИ ТИТАНА ПРИ СВАРКЕ ВЗРЫВОМ ДЛИННОМЕРНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СТЕРЖНЕЙ
	Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН (ИСМАН)

	1115-1125
	Сайков И.В.,

Первухина О. Л.,

Первухин Л.Б.
	К ВОПРОСУ СОВМЕЩЕНИЯ В ОДНОМ МАТЕРИАЛЕ МЕТАЛЛА И КЕРАМИКИ КОМБИНИРОВАНИЕМ МЕТОДОВ СВАРКИ ВЗРЫВОМ И ТЕРМОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА.
	Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН (ИСМАН)

	1125-1135
	Шинкин В.Н.
	ДЕФОРМАЦИЯ СТАЛЬНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ НА ПРЕССЕ ПОШАГОВОЙ ФОРМОВКИ
	МИСиС

	Перерыв 1135-1150

	1150-1200
	Кудрявцев Е.М.,

Зотов Е.М.,

Лебедев А.А.,

Щербаков И.П.
	О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ МЕДЛЕННЫХ УЕДИНЁННЫХ УПРУГИХ ВОЛН С ДИСКРЕТНЫМИ СКОРОСТЯМИ НА ПРЕРЫВИСТОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОВ (ЭФФЕКТ САВАРА-МАССОНА)
	Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН

Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург

	1200-1210
	Асатурян А. Ш.,

Мязин А. А.,

Пухальская Г. В
	ОСТАТОЧНЫЕ СЖИМАЮЩИЕ  НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ УПРОЧНЕНИИ МАТЕРИАЛА
	Запорожский национальный технический университет

	1210-1220
	Запара М.А,

Тутышкин Н.Д.
	ВЛИЯНИЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ДЕФОРМАЦИОННУЮ ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
	Тульский государственный университет

	1220-1230
	Машкина Е.С.
	НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ФАЗ  ПРИ ПЛАВЛЕНИИ МЕДИ
	Воронежский государственный университет


	1230-1240
	Нечаев Ю.С. 
	АТОМНЫЕ И НАНОСТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ (МЕХАНИЗМЫ) ВОДОРОДНОГО ОХРУПЧИВАНИЯ И СТРЕСС-КОРРОЗИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ СТАЛЕЙ 
	ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»,
Институт металловедения и физики металлов им. Г.В. Курдюмова 

	1240-1250
	Петров Е.В.,

Кривченко А.Л.,

Кирсанов Р.Г.
	ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРЕГРАДЫ ПОСЛЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕЕ С ПОТОКОМ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЧАСТИЦ.
	Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН (ИСМАН)

Самарский государственный технический университет

Самарская государственная сельскохозяйственная академия

	1250-1300
	Фадин В.В.,

Алеутдинова М.И.
	ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА РАЗРУШЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ СПЕЧЁННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ
	Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (ИФПМ СО РАН)

	1300-1310
	Невский С.А.,

Коновалов С.В.,

Громов В.Е. 
	ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ЭНЕРГЕТИЧЕCКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА РЕЛАКСАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ В АЛЮМИНИИ
	Сибирский государственный индустриальный университет

	1310-1320
	Капранова А.И.
	ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕКСТУРЫ В АРМКО ЖЕЛЕЗЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАНОСТРУКТУРЫ МЕТОДОМ МНОГОКРАТНОЙ ПРОКАТКИ
	ИМЕТ РАН


14 октября, среда, Малый конференц–зал (к. 313)

	Утреннее заседание (1000 – 1330)

СЕКЦИЯ ″ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ С НАНО- И СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ МЕТОДАМИ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ″

Председатели:
 профессор Добаткин Сергей Владимирович, профессор Салищев Геннадий Алексеевич


	Время
	Авторы
	Название доклада
	Организация

	*1000-1020
	Терентьев В.Ф.
	Циклическая прочность металлов и сплавов с субмикрокристаллической структурой 
	ИМЕТ РАН

	*1020-1040
	Никулин С.А.
Добаткин С.В.,
Ханжин В.Г.,

Рогачев С.О
	Влияние включений на деформацию и разрушение субмикрокристаллических алюминиевых сплавов и титана
	 ФГОУ ВПО ГТУ «Московский институт стали и сплавов»

	1040-1055
	Клевцова Н.А.,

Валиев Р.З.,

Клевцов Г.В.,

Семенов В.И.,

Мурашкин М.Ю.,

Фесенюк М.В.,

Задорожный В.Ю
	Структурные изменения в пластических зонах при ударном разрушении наноструктурированной аустенитной стали
	Оренбургский государственный университет, Оренбург

	1055-1110
	Лотков А.И.,

Гришков В.Н.,

Батурин А.А.,

Гирсова Н.В.,

Жапова Д.Ю..
	Неупругие эффекты в сплавах на основе TiNi с субмикрокристаллической структурой
	Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск

	1110-1125
	Скосырский А. Б.,

Бакач Г. П.,

Дударев Е. Ф.,

Табаченко А. Н.
	Общие закономерности и особенности деформационного поведения и разрушения никелида титана в крупнокристаллическом, субмикрокристаллическом и наноструктурном состояниях
	Сибирский физико-технический институт им. акад. В.Д. Кузнецова, Томск

	Перерыв 1125-1145

	1145-1200
	Грабовецкая Г.П.,

Забудченко О.В
	Влияние легирования водородом на деформационное поведение субмикрокристаллического сплава Ti-6Al-4V
	Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск

	1200-1215
	Шляхова Г.В.,

Орлова Д.В.,

Данилов В.И
	Особенности пластического течения объемного субмикрокристаллического титана
	Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск

	1215-1230
	Бажин П.М.
	Особенности получения материалов с субмикронной структурой методом СВС-экструзии
	Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН, Черноголовка

	1230-1245
	Колыванов Е.Л.

Кобелев Н.П.,

Estrin Y.
	The behavior of the shear modulus and internal friction in ECAP processed Cu0,17%Zr alloy and pure copper
	ИФТТ РАН, Черноголовка

	
	
	
	Monash University, Clayton, Australia

	1245-1300
	Периг А.В.,

Лаптев А.М.,

Тышкевич А.В.,

Бондаренко Е. А.
	Физическое моделирование пластического течения материалов при равноканальном угловом прессовании
	Донбасская государственная машиностоительная академия, Краматорск, Украина

	1300-1315
	Назарова А.А.,

Мулюков Р.Р.,

Царенко Ю.В.,

Назаров А.А.
	Влияние ультразвуковых колебаний на структуру и свойства ультрамелкозернистого никеля
	Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, Уфа

	1315-1330
	Ушанова Э.А.,

Зубаиров Л.Р.,

Хисамов Р.Х.,

Назаров К.С.,

Юмагузин Ю.М.,

Мулюков Р.Р.
	Зависимость работы выхода электрона алюминиевого сплава АМг6 от структуры
	Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа

 ИПСМ РАН, Уфа

	Перерыв 1330-1430


* - Приглашённый доклад

	Вечернее заседание (1430 – 1815)

СЕКЦИЯ ″ ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ С НАНО- И СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ МЕТОДАМИ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ″

Председатели: 
профессор Терентьев Владимир Федорович, профессор Чувильдеев Владимир Николаевич


	*1430-1450
	Салищев Г.А.
	Получение объемных наноструктурных полуфабрикатов из металлов и сплавов на основе метода всесторонней деформации
	Белгородский государственный университет, Белгород

	*1450-1510
	Чувильдеев В.Н.,

Грязнов М.Ю.,

Нохрин А.В.,

Сысоев А.Н.,

Копылов В.И.,

Лопатин Ю.Г.,

Пирожникова О.Э.
	Эффект одновременного повышения прочности и пластичности нано- и микрокристаллических металлов, полученных методом равноканального углового прессования
	Научно-исследовательский физико-технический институт Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород

	1510-1525
	Мурашкин М.Ю.

Кильмаметов А.Р.

Валиев Р.З.
	Формирование наноструктурных состояний как эффективный способ повышения механических свойств алюминиевых сплавов
	Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа

	1525-1540
	Петрова А.Н.,

Бродова И. Г.,

Ширинкина И. Г.
	Структурные и фазовые превращения в процессе динамического канально - углового прессования промышленного алюминиевого сплава Аl-7075
	Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург

	1540-1555
	Еникеев Н.А.,
Мурашкин М.Ю.,

Валиев Р.З.
	Природа высокопрочного состояния ультрамелкозернистых алюминиевых сплавов, полученных интенсивной пластической деформации кручением
	Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа

	Перерыв 1555-1615

	

	1615-1630
	Рудской А.И., Колбасников Н.Г., 

Дураничев В.В.,
Наумов А.А.,
Рингинен Д.А.
	Исследование  закономерностей  формирования структуры и наноструктуры сталей с использованием  комплекса  GLEEBLE-3800
	Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

	1630-1645
	Батурин А.А.,

Лотков А.И.,

Гришков В.Н.
	Факторы и механизмы, определяющие предельное измельчение зёренной микроструктуры в интерметаллических соединениях в процессе ИПД
	Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск

	1645-1700
	Нохрин А.В.,

Чувильдеев В.Н.,

Пирожникова О.Э.,

Копылов В.И.,

Мышляев М.М.,

Лопатин Ю.Г.,

Мелехин Н.В.,

Сахаров Н.В.
	Соотношение Холла-Петча в нано- и микрокристаллических металлах и сплавах, полученных методами интенсивного пластического деформирования
	Научно-исследовательский физико-технический институт Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород

	1700-1715
	Савченков Э.А.,

Айткулов Р.Р.
	Эффективность субструктурного взрывного упрочнения конструкционной стали
	Оренбургский государственный университет

	1715-1730
	Бахтеева Н.Д.,

Васильев А.Л
Тодорова Е.В.
	Расслоение и нанокристаллизация в аморфных сплавах системы Al-Ni-Fe-La
	ИМЕТ РАН, Москва

	1730-1745
	Рохлин Л.Л.,

Добаткин С.В.,

Попов М.В.,

Добаткина Т.В.,

Никитина Н.И.,

Тарытина И.Е.
	Получение стареющих магниевых сплавов с субмикрокристаллической структурой и изучение их поведения при термической обработке
	ИМЕТ РАН

	1745-1800
	Серебряный В.Н.,

Позднякова Н.Н., Копылов В.И.,

Добаткин С.В.
	Повышение деформируемости текстурованного сплава МА2-1 после равноканального углового прессования
	ИМЕТ РАН

	1800-1815
	Добаткин С.В., Салищев Г.А., Кузнецов А.А.
	Сравнительный анализ структуры и свойств субмикрокристаллической меди, полученной различными способами интенсивной пластической деформации
	ИМЕТ РАН

	
	
	
	Белгородский государственный университет


* - Приглашённый доклад

14 октября, среда, Библиотека

	Утреннее заседание (1000 – 1215)

СЕКЦИЯ «НОВЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ СТРУКТУРОЙ И ВЫСОКИМ КОМПЛЕКСОМ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК»

Председатели: д.т.н. Никулин Сергей Анатольевич, д.т.н. Блинов Виктор Михайлович,
д.т.н. Филиппов Георгий Анатольевич

	Время
	Авторы
	Название доклада
	Организация

	1000-1020
	Белов Н.А.,

Алабин А.Н.,

Прохоров А.Ю.,

Истомин-Кастровский В.В.
	ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЕ И ПРОЧНОСТЬ ХОЛОДНОКАТАНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НАНОЧАСТИЦЫ ФАЗЫ AL3ZR
	ГТУ «Московский институт стали и сплавов» (МИСиС)

ОАО «Кирскабель»

	1020-1035
	Бродский В.М.,

Шляхова Г.В.
	ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА МИКРОМАСШТАБНОМ УРОВНЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧИСТОГО ТИТАНА МАРКИ ВТ 1-0 
	Северская государственная технологическая академия

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН

	1035-1045
	Голубовский Е.Р.,

Стадников А.Н.,

Черкасова С.А.,

Петухов А.Н.
	СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРУШЕНИЮ ПРИ МНОГОЦИКЛОВОМ НАГРУЖЕНИИ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ И ЛОПАТОК ТУРБИНЫ С РАЗЛИЧНОЙ АЗИМУТАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ
	ФГУП ЦИАМ им.П.И.Баранова

	1045-1055
	Грандилевская И.Г.,

Живушкин А.А.,

Малинина С.В.,

Полетов Г.Н.,

Уланская Л.В.,

Шибаева Т.В.
	К ВОПРОСУ О ВОДОРОДНОЙ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ МАРТЕНСИТНОГО КЛАССА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВИАЦИОННЫХ ГТД
	ОАО «Климов» ,

ИМЕТ РАН

	1055-1105
	Котельникова Л.В.,

Жегина И.П.,
Тренинков И.А.
	ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ НАГРУЖЕНИЯ НА ПРОЦЕСС НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕРЕД РАЗРУШЕНИЕМ В СПЛАВЕ ЭК151 ИД
	ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ

	1105-1115
	Копыл М.Д.

Азизбекян В.Г.
	ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКИРУЮЩИХ КОЛЕЦ СИНХРОНИЗАТОРОВ ИЗ СЛОЖНОЛЕГИРОВАННОЙ ЛАТУНИ ЛМЦАЖН НА ВОЛЖСКОМ АВТОЗАВОДЕ
	ОАО «АВТОВАЗ»

	Перерыв 1115-1125

	1125-1140
	Кузнецов В.П.,

Лесников В.П.,

Хадыев М.С.,

Попов Н.А.
	МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СТРУКТУРА МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СПЛАВА ЖС36ВИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ НА INSTRON-3382
	УГТУ-УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

	1140-1200
	Лесников В.П.,

Кузнецов В.П. ,

Конакова И.П.
	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ Ta И Re
	УГТУ-УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

	1200-1215
	Молчанов В.П.,

Медведев Е.И.,

Юдаков А.А.
	ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ НАНОСТРУКТУР ЗОЛОТА
	Дальневосточный геологический институт ДВО РАН

	1215 – 1315

	Семинар и выставка современного оборудования для исследований материалов фирмы BUEHLER, Германия

	Перерыв 1315-1400


14 октября, среда, Библиотека
	Вечернее заседание (1400 – 1630)

СЕКЦИЯ «НОВЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ СТРУКТУРОЙ И ВЫСОКИМ КОМПЛЕКСОМ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК»

Председатели: д.т.н. Никулин Сергей Анатольевич, д.т.н. Блинов Виктор Михайлович,
д.т.н. Филиппов Георгий Анатольевич

	1400-1415
	Писаренко Г.Г.,

Войналович А.В.,

Майло А.Н.
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ НЕУПРУГОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ МАКРОПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА
	Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины, Киев

	1415-1430
	Писаренко Г.Г.,

Бабуцкий А.И.,

Майло А.Н.
	ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ НА УСТАЛОСТЬ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д16Т  ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ НЕУПРУГОСТИ
	Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины, Киев

	1430-1445
	Помельникова А.С.
	ОБ УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ
	МГТУ им. Н.Э.Баумана

	1445-1500
	Сетюков О.А.,

Антипов В.В.
	ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРОВКИ И КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ ИЗЛОМ ПРИ УСТАЛОСТНЫХ ИСПЫТАНИЯХ КАТАНЫХ ПЛИТ ИЗ СПЛАВА 1441 СИСТЕМЫ AL‑LI‑Cu‑Mg 
	ФГУП ВИАМ

	1500-1515
	Белов Н.А.,

Чеверикин В.В.
	ДЕФОРМИРУЕМЫЕ И ЛИТЕЙНЫЕ СПЛАВЫ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТЬЮ
	МИСиС

	1515-1530
	Шамрай В.Ф.,

Грушко О.Е.,

Тимофеев В.Н.,

Лазарев Э.М.,

Клочкова Ю.Ю.,

Гордеев А.С.
	ОСОБЕННОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ СПЛАВА СИСТЕМЫ Al-Cu-Li-Mg, УПРОЧНЕННОГО ЧАСТИЦАМИ Al2CuLi (Т1)
	Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова РАН

ФГУП Всероссийский институт авиационных материалов

	1530-1545
	Тютин М.Р.,

Ботвина Л.Р.,

Левин В.П.,

Жаркова Н.А.,

Солдатенков А.П.
	ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ С ПОВРЕЖДЕННОСТЬЮ ТРУБНОЙ СТАЛИ
	Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН

	1545-1600
	Шибков А.А.,

Золотов А.Е.,

Михлик Д.В.,

Желтов М.А.,

Шуклинов А.В.,

Денисов А.А.
	ДИНАМИКА МАКРОПОЛОС ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ДЕФОРМАЦИИ И ОБРАЗОВАНИЕ ШЕЙКИ ПЕРЕД РАЗРЫВОМ СПЛАВА AL-MG
	Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина

	1600-1615
	Доронин Д.И.,

Русаков А.Д.,

Антипов В.И.,

Юсупов В.С.
	РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВАЛКОВЫХ СТАЛЕЙ
	ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения», 

ИМЕТ РАН

	1615-1630
	Фазылов М.Р.,

Ямилев М.З.,

Файрушин А.М.
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ХРУПКОГО РАЗРУШЕНИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ СТАЛИ 15Х5М 
	Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет


15 октября, четверг, Большой конференц–зал
	Утреннее заседание (1000 – 1440)

СЕКЦИЯ «СОЗДАНИЕ НАНОСТРУКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ, ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ И ГРАДИЕНТНЫХ СТРУКТУР ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ»
Председатели: академик Валентин Михаилович Иевлев, д.ф.-м.н. Заболотный Владимир Тихонович, д.т.н. Колмаков Алексей Георгиевич

	Время
	Авторы
	Название доклада
	Организация

	1000-1010
	Семашко Н.А.,

Башков О.В.,

Панин С.В.,

Чернов А.И.,

Коптева О.Г.
	ВЛИЯНИЕ АЗОТИРОВАННОГО ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ НА КИНЕТИКУ РАЗРУШЕНИЯ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ 12Х18Н10Т.
	Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова РАН

	1010-1020
	Почивалов Ю.И.,

Панин В.Е.
	ВЛИЯНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ НА ОСОБЕННОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОПРОЧНЫХ АЛЮМИНИЙ-ЛИТИЕВЫХ СПЛАВОВ И ИХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
	ИФПМ СО РАН

	1020-1030
	Алехин В.П.,

Алехин О.В
	ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ МИКРОДЕФОРМАЦИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ МАТЕРИАЛОВ И ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
	Московский государственный индустриальный университет

	1030-1040
	Гордиенко А.И.,

Хейфец М.Л.,

Грецкий Н.Л.
	ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЗАЦИИ ФЕРРОПОРОШКОМ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ
	Физико-технический институт НАН Беларуси,
Полоцкий государственный университет

	1040-1050
	Сорока Е. Б., Клименко С. А., Копейкина М. Ю
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ PVD-ПОКРЫТИЙ
	Институт проблем прочности им. Г. С. Писаренко НАН Украины, 
Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины, 

	1050-1100
	Михеев Р.С.,

Чернышова Т.А.,

Коберник Н.В.,

Рыбачук А.М. ,

Чернышов Г.Г.
	СОЗДАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ И ГРАДИЕНТНЫХ СТРУКТУР С ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ
	ИМЕТ РАН,
МГТУ им. Н.Э. Баумана

	Перерыв 1100-1120

	

	1120-1130
	Калита В. И.,
Комлев Д.И. 
	МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛАЗМЕННЫХ КЕРМЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ, СФОРМИРОВАННЫХ ИЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК И NI-MO МАТРИЦЫ
	ИМЕТ РАН

	1130-1140
	Калита В.И.,

Багмутов В.П.,

Захаров И.Н.,

Комлев Д.И.,

Иванников А.Ю.,

Захарова Е.Б.
	ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПЛАЗМЕННЫХ НАНОСТРУКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
	ИМЕТ РАН
Волгоградский государственный технический университет

	1140-1150
	Алонцева Д. Л.
	ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАЗМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ NI-CR НА СТАЛЬНУЮ ПОДЛОЖКУ И МОДИФИКАЦИИ ИХ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОННЫМ ОБЛУЧЕНИЕМ
	Казахстан, Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева (ВКГТУ)

	1150-1200
	Кузнецов В.П.,
Лесников В.П. 
	ГРАДИЕНТНЫЕ ПОКРЫТИЯ С НАНОСТРУКТУРНЫМИ ЧАСТИЦАМИ ДЛЯ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК
	УГТУ-УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

	1200-1210
	Сергеев В.П.,

Панин В.Е.,
Ризаханов Р.Н.,

Полянский М.Н.,

Голиков А.Н.,

Панин А.В.,

Сергеев О.В.,
Сунгатулин А.Р
	МНОГОУРОВНЕВЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ С ВЫСОКОЙ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
	Институт физики прочности и материаловедения СО РАН
ФГУП “Исследовательский центр имени М.В. Келдыша»

	1210-1220
	Сергеев О.В.,

Сергеев В.П.,

Воронов А.В.,

Федорищева М.В.,

Сунгатулин А.Р.
	ТРИБОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СТРУКТУРА НАНОСЛОИСТЫХ ПОКРЫТИЙ TiAlN/SiAlN/СuSn
	Институт физики прочности и материаловедения СО РАН

	1220-1230
	Наркевич Н.А.,
Иванова Е.А.
	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АБРАЗИВНОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ИЗНАШИВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ С МАТРИЦЕЙ, ЛЕГИРОВАННОЙ АЗОТОМ
	Институт физики прочности и материаловедения СО РАН 
Томский политехнический университет

	Перерыв 1230-1240

	1240-1250
	Почивалов Ю.И.,

Панин В.Е.,

Ермолаева А.Н.
	ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ МЕДИ С ГРАДИЕНТНЫМИ ПОВЕРХНОСТНЫМИ СЛОЯМИ
	ИФПМ СО РАН

	1250-1300
	Наркевич Н.А.
Иванова Е.А.,

Миронов Ю.П.,

Дураков В.Г.
	СТРУКТУРА И АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ В ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫХ АЗОТИСТЫХ ПОКРЫТИЯХ С МАТРИЦЕЙ НА ОСНОВЕ АЗОТИСТОГО АУСТЕНИТА
	ИФПМ СО РАН

	1300-1310
	Lotkov A.I.,
Prozorova G.V,

Meysner L.L.
	MODIFICATION OF THE ADHESION PROPERTIES OF MOLYBDENUM THIN COATINGS ON TINI SURFACE BY ION-BEAM EFFECT
	Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (ИФПМ СО РАН)

	1310-1320
	Poowadin T.,

Panin S.V.,

Sergeev v.p.,

Ivanova L.R.,

Kornienko L.A.
	WEAR RESISTANCE OF ULTRA HIGH MOLEGULAR WEIGHT POLYETHYLENE AFTER ALBX ION IMPLANTATION
	Tomsk Polytechnic University, Institute of Strength Physics and Materials Sciences SB RAS
Russian Materials Science Center, Tomsk, 

	1320-1330
	Гофман И.В.,
Суханова Т.Е.,

Вылегжанина М.Э.,

Абалов И.В.,

Степанова, И.С.,

Трофимов А.Е.,

Теньковцев А.В.
	АНОМАЛЬНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПЛЕНОК НАНОКОМПОЗИЦИЙ АЛИФАТИЧЕСКОГО ПОЛИУРЕТАНА С ДВУОКИСЬЮ КРЕМНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО СИНТЕЗА
	Учреждение Российской академии наук Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург

	1330-1340
	Михайлов Б.П.,

Ичкитидзе Л.П.,

Михайлова А.Б.,

Кадырбаев А.Р.,

Шамрай В.Ф.
	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТВЕРДОСТИ ПОДЛОЖЕК НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ПРОКАТАННЫХ ВТСП ПОКРЫТИЙ
	ИМЕТ РАН
"Московский государственный институт электронной техники (технический университет)" МИЭТ

	1340-1350
	Миронов Б.Н.,

Асеев С.А.,

Миногин В.Г.,

Чекалин С.В.
	ФОРМИРОВАНИЕ ПРОТЯЖЕННЫХ МИКРОСТРУКТУР В РЕЗУЛЬТАТЕ ˝ТОЧЕЧНОГО˝ ОБЛУЧЕНИЯ ТОНКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛЁНКИ ФЕМТОСЕКУНДНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
	Институт спектроскопии РАН

	1350-1400
	Елшина Л.А.,

Кудяков В.Я.
	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ НАНОСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ ДИБОРИДОВ АЛЮМИНИЯ И ТИТАНА В РАСПЛАВЛЕННОМ СОЛЕВОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ
	Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, г.Екатеринбург

	1400-1410
	Кузнецов С.А.
	СИНТЕЗ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В СОЛЕВЫХ РАСПЛАВАХ
	Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В.Тананаева

	1410-1420
	Острик А.В.
	ШИРОКОДИАПАЗОННАЯ ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЯЧЕЙКА ГЕТЕРОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ С МИКРОСФЕРИЧЕСКИМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
	Институт проблем химической физики РАН

	1420-1430
	Секушин Н.А.
	ВЛИЯНИЕ ПАРОВ ВОДЫ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИЮ КОСОНАПЫЛЕННЫХ ПЛЕНОК Si2O3
	Институт химии Коми научного центра УрО РАН

	ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 1500


15 октября, четверг, Малый конференц–зал (к. 313)
	Утреннее заседание (1000 – 1500)

СЕКЦИЯ «НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ВКЛЮЧАЯ БИОМЕДИЦИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОЛИМЕРЫ, ДЕМПФИРУЮЩИЕ, ОГНЕСТОЙКИЕ)»

И

«ДЕФОРМАЦИЯ И РАЗРУШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
Председатели: чл.-кор. Баринов Сергей Миронович, д.х.н. Луковкин Геннадий Максимович,           д.т.н. Одесский Павел Дмитриевич

	Время
	Авторы
	Название доклада
	Организация

	1000-1010
	Ичкитидзе Л.П.,
Подгаецкий В.М.,

Селищев С.В.
	ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ОБЪЕМНОГО БИОСОВМЕСТИМОГО КОМПОЗИТНОГО НАНОМАТЕРИАЛА, ПОЛУЧЕННОГО ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
	Московский государственный институт электронной техники 

	1010-1020
	Парфенюк В.И.,

Чуловская С.А.,

Гарасько Е.В.
	ПРИМЕНЕНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИХ ПОРОШКОВ В МЕДИЦИНЕ
	Институт химии растворов РАН

	1020-1030
	Гофман И.В.,
Буянов А.Л.,

Хрипунов А.К.,

Ревельская Л.Г.
	АНИЗОТРОПИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ГИДРОГЕЛЕЙ А ОСНОВЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ПОЛИАКРИЛАМИДА
	Учреждение Российской академии наук Институт высокомолекулярных соединений РАН

	1030-1040
	Думанский А.М.,
Таирова Л.П,

Алимов М.А.
	ВЗАИМОСВЯЗЬ НАСЛЕДСТВЕННО-УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛОИСТЫХ УГЛЕПЛАСТИКОВ
	Учреждение РАН Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН

	1040-1050
	Piriyayon S.,
Panin S.V.,

Ivanova L.R.,

Kornienko L.A.
	COMPOSITE POLYMERIC MATERIALS BASED ON UHMW-PE MODIFIED WITH PE-GRAFTING
	Tomsk Polytechnic University, Mechanical Engineering Faculty
 Institute of Strength Physics and Materials Sciences SB RAS

Russian Materials Science Center, Tomsk, Russia

	1050-1100
	Semenova I.V.,

Dreiden G.V.,

Samsonov A.M.
	ON  THE  GENERATION  OF  BULK  STRAIN  SOLITONS  IN  POLYMERIC  NANOCOMPOSITES
	ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН

	Перерыв 1100-1120

	1120-1130
	Тиман С.А.
	INFLUENCE OF ADHESION STRENGTH ON MECHANICAL RESPONSE OF POLYMER COMPOSITES
	Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН

	1130-1140
	Wannasri S, S.V. Panin, L.R. Ivanova, L.A. Kornienko, A.G. Tkachev
	COMPOSITE POLYMERIC MATERIALS BASED ON UHMWPE MODIFIED WITH NANO-SIZED FILLERS
	Tomsk Polytechnic University,
Institute of Strength Physics and Materials Sciences SB RAS, Tomsk, Russia: Russian Materials Science Center, Tomsk, Russia

Tambov State Technical University, Tambov, Russia

	1140-1150
	Белов Г.П.,
Смирнов Ю.Н.,

Аллаяров С.Р.,

Лесничая В.А.
	ВЛИЯНИЕ ГАММА-РАДИАЦИИ НА СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
	Институт проблем химической физики РАН

	1150-1200
	Гофман И.В.
	ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ПЛЁНОК ПОЛИМЕР-НЕОРГАНИЧЕСКИХ НАНОКОМПОЗИЦИЙ В ОБЛАСТИ МАЛЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
	Учреждение Российской академии наук Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург

	1200-1210
	Гришин Н.Н.,
Белогурова О.А.,

Бастрыгина С.В.
	МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРСТЕРИТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В.Тананаева
Кольского научного центра РАН (ИХТРЭМС КНЦ РАН)

	1210-1220
	Долбин И.В.
	АНАЛОГИЯ МЕХАНИЗМОВ УСИЛЕНИЯ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ПОЛИМЕРОВ КАК НАНОГЕТЕРОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
	Учреждение Российской академии наук Научно-исследовательский институт прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра РАН

	1220-1230
	Думанский А.М.,
Эмри И.,
Зупанчич Б.,

Шивохин М.Е.
	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПОЛЗУЧЕСТЬ И РЕЛАКСАЦИЮ ПОЛИАМИДА
	Учреждение РАН Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН

	Перерыв 1230-1250

	1250-1300
	Кирюхин Д.П.,
Кичигина Г.А.,

Барелко В.В. 
	ВЛИЯНИЕ УПРОЧНЯЮЩИХ (АРМИРУЮЩИХ) ДОБАВОК НА РАЗВИТИЕ АВТОВОЛНОВЫХ РЕЖИМОВ ХИМИЧЕСКОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИ 77 К (О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ В УСЛОВИЯХ СВЕРХНИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР)
	Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка

	1300-1310
	Мержиевский Л.А,
Карпов Е.В.,

Авсейко Е.О.
	СТАТИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ ПРЕРЫВИСТОЙ ТЕКУЧЕСТИ ПРИ ДЕФОРМИРОВАНИИ ПОЛИМЕРОВ
	Институт гидродинамики им. М.А.Лаврентьева СО РАН

	1310-1320
	Пугачев Д.В.,

Баронин Г.С.,

Столин А.М
	ОСОБЕННОСТИ КИНЕТИКИ УПЛОТНЕНИЯ ПОРОШКОВ ФТОРОПЛАСТА РАЗЛИЧНОЙ ДИСПЕРСНОСТИ И МОРФОЛОГИИ
	Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения

	1320-1330
	Артамонова О.В.,
Сергуткина О.Р.
	ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО НАНОТРУБКАМИ ХРИЗОТИЛА
	ГОУВПО Воронежский государственный архитектурно-строительный университет

	1330-1340
	Чернышов Е.М.,
Коротких Д.Н.,

Артамонова О.В.
	СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРУШЕНИЮ ВЫСОКОПРОЧНЫХ БЕТОНОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ НАНОРАЗМЕРНЫМИ ЧАСТИЦАМИ.
	Воронежский государственный архитектурно-строительный университет

	1340-1350
	Бардушкин В.В.

Никитин А.Н.,

Чекасина И.И.,

Яковлев В.Б.
	АНИЗОТРОПИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕОДНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТИПА КВАРЦЕВАЯ МАТРИЦА – БИОТИТ
	Московский институт электронной техники
Дубна, Объединённый институт ядерных исследований, ЛНФ

	1350-1400
	Жигалкин В.М.,
Чанышев А.И.,

Усольцева О.М,

Семенов В.Н.,

Абдулин И.М.,

Цой П.А.
	ДЕФОРМИРОВАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
	Институт горного дела СО РАН

	1400-1410
	Abramova K.B., 
Zotov S.D.,

Kudriavtsev E.M.,

Lebedev A.A.,

Scherbakov I.P.
	ELASTIC SOLITON-LIKE EXCITATIONS CONDUCT THE MECHANO-LUMINESCENCE AS AN ORCHESTRAIN THE CRYSTALLINE QUARTZ
	Ioffe Physico-Technical Institute, St Petersburg
Lebedev Physical Institute

	1410-1420
	Каплан С.Ф.,

Грудинкин С.А.,

Голубев В.Г.
	МИКРОДЕФОРМАЦИИ, РАЗРУШЕНИЕ И МЕТОДЫ СОХРАНЕНИЯ ФОТОННО-КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ТРЁХМЕРНО-УПОРЯДОЧЕННЫХ МАТРИЦ ИЗ МОНОДИСПЕРСНЫХ СУБМИКРОННЫХ СФЕРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ A-SIO2 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТЖИГА 700 – 1000 (С.
	Учреждение Российской академии наук 

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН

	1420-1430
	Урьев Н.Б.
	ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ И МАТЕРИАЛОВ
	Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН

	1430-1440
	Каюмов Р.А
Мухамедова И.З.,

Шакирова А.М.,

Куприянов В.Н.,

Сулейманов А.М.,

Мангушева А.Р.
	ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПЛЕНОЧНО-ТКАНЕВОГО МАТЕРИАЛА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СИЛОВЫХ ФАКТОРОВ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ
	Казанский гос. архитектурно-строительный университет (КГАСУ)

	1440-1450
	Каюмов Р.А.,

Мухамедова И.З.,

Абдуллин И.Ш.,

Хамматова В.В.,

Кумпан  Е.В.
	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТКАНЕЙ, ОБРАБОТАННЫХ ПОТОКОМ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ, МЕТОДОМ ИДЕНТИФИКАЦИИ
	Казанский государственный архитектурно-строительный университет
Казанский государственный технологический университет 

	1450-1500
	Кусаиынов К.,
Сакипова С.Е.,

Курмашева К.Е.
	ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОГИДРОИМПУЛЬСНОЙ  ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА 
	Карагандинский государственный университет им.Е.А.Букетова

	ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 1500   в Большом конференц–зале


15 октября, четверг,  Библиотека
	Утреннее заседание (1000 – 1240)

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕКЦИИ ″Компьютерное моделирование и математические методы описания структуры и механического поведения материалов и наноматериалов ″
Председатели: д.ф.-м.н. Мышляев Михаил Михайлович,  д.т.н. Юсупов Владимир Сабитович, 

                                 д.ф.-м.н. Мирсалимов Вагиф Мирахмедович

	1000-1010
	Мирсалимов В.М.,

Оруджева Р.У. 
	ВЛИЯНИЕ ВЫТОЧЕК И УТОЛЩЕНИЙ НА НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛАСТИНЫ, ОСЛАБЛЕННОЙ КОГЕЗИОННОЙ ТРЕЩИНОЙ
	Азербайджанский технический университет

	1010-1020
	Игнатенко Н.М.,

Родионов А.А.,

Мельников В.Г
	ОСОБЕННОСТИ ДИССИПАЦИИ ЭНЕРГИИ В НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАГНЕТИКАХ В ПОЛЯХ ИЗОТРОПНЫХ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
	Курский государственный технический университет

	1020-1030
	Игнатенко Н.М.,

Родионов А.А.,
	О ДВИЖЕНИИ ДОМЕННЫХ ГРАНИЦ В ПЕРЕМЕННЫХ ПОЛЯХ С УЧЕТОМ ИХ ОТРЫВА ОТ ДЕФЕКТОВ
	Курский государственный технический университет

	1030-1040
	Жигалкин В.М.,

Чанышев А.И.,

Усольцева О.М.,

Семенов В.Н.
	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СЛОЖНОГО НАГРУЖЕНИЯ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.
	Институт горного дела СО РАН

	1040-1050
	Кучин И.В.
	МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ КОАГУЛЯЦИОННЫХ СТРУКТУР В ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМАХ И МАТЕРИАЛАХ
	Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН

	1050-1100
	Мангушева А.Р.
	РАСЧЕТ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ПО ТЕОРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ
	Казанский архитектурно-строительный университет

	1100-1110
	Матвиенко Ю.Г.,

Бубнов М.А.
	ИЗУЧЕНИЕ НДС В ОКРЕСТНОСТИ ВЕРШИНЫ ТРЕЩИНЫ В УСЛОВИЯХ ТРЕНИЯ КАЧЕНИЯ МЕТОДАМИ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
	Институт Машиноведения РАН им. А.А.Благонравова

	1110-1120
	Мельников С.В.
	ГЕОМЕТРИЯ СТРОЕНИЯ (МАКРО, МИКРО И НАНО)СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛА С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ФОРМ.
	Институт механики сплошных сред УрО РАН

	1120-1130
	Метлов Л.С.
	НОВАЯ ФОРМА КИНЕТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ДЕФЕКТОВ
	Донецкий физико-технический институт НАН Украины

	1130-1140
	Миколайчук М.А.,

Князева А.Г.
	ДИФФУЗИЯ ПРИМЕСИ В ПЛАСТИНЕ В УСЛОВИЯХ ОДНООСНОГО НАГРУЖЕНИЯ
	ИФПМ СО РАН

	1140-1150
	Мустафаев А.Б. 
	НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТОЛСТОСТЕННОГО ЦИЛИНДРА, ОСЛАБЛЕННОГО ПРОИЗВОЛЬНО РАЗМЕЩЕННОЙ ТРЕЩИНОЙ С КОНЦЕВЫМИ ЗОНАМИ ПРЕДРАЗРУШЕНИЯ ПРИ НЕРАВНОМЕРНОМ ТЕМПЕРАТУРНОМ ПОЛЕ
	Институт математики и механики Национальной Академии наук Азербайджана

	1150-1200
	Новоженова О.Г.
	СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ РАЗРУШЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
	ИМАШ РАН

	1200-1210
	Рустамов Б.Э. 
	МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРЕЩИНОВИДНЫХ ПОЛОСТЕЙ В РАВНОМЕРНО ВРАЩАЮЩЕМСЯ ГОРЯЩЕМ ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
	Азербайджанская государственная Академия физической культуры и спорта

	1210-1220
	Сидякин Ю.И.,

Трунин А.В.
	РАСЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЕФОРМАЦИИ ПОД ОСТАТОЧНОЙ ВМЯТИНОЙ С ЭЛЛИПТИЧЕСКИМ КОНТУРОМ
	Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)

	1220-1230
	Табанюхова М.В.
	ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ БАЛОК С УСИЛИВАЮЩИМ СЛОЕМ ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА
	Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

	1230-1240
	Шахбандаев Э.Г. 
	ВЛИЯНИЕ ИНОРОДНЫХ КОЛЬЦЕВЫХ УПРУГИХ ВКЛЮЧЕНИЙ
	Институт математики и механики Национальной Академии наук Азербайджана

	ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 1500   в Большом конференц–зале
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